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Fijaciones Recomendadas Instalación y fijación

Se recomienda quitar el foil inmediatamente 
después de instalar, para evitar adherencia permanente.

Se recomienda almacenar en lugar seco antes de instalar.

PANEL DURATECHO 625

Dirección de instalación de Paneles

Vientos denominantes con lluvia
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Espesor en (mm)

NOTA: Consultar por tabla de cargas admisibles 
para mayores distancias de apoyos.

Notas tabla de carga:
 
Las sobrecargas admisibles corresponden a las 
mínimas obtenidas considerando la resistencia a la 
flexión y deflexión admisible. La sobrecarga esta 
uniformemente distribuida en cada tramo. No se 
considera carga puntual.
Se considera una deformación máxima admisible 
por sobrecarga L/300.
La capacidad admisible por cargas eventuales 
(viento, sobrecarga de techo, etc), puede ser 
incrementada en un 33%.
Tensión de Fluencia del acero Fy = 2550kg / cm2.
Los valores tabulados se han determinado en base 
a la norma de diseño americana AISI edición 2008 
Cold-Formed Steel Design Design Manual de 
diseño, desarrollada con todas las consideraciones 
de la versión del 2007 North American Specifica-
tion for the Design of Cold-Formed Steel Specifica-
tion, Documento del Instituto Chileno del Acero 
ICHA.
Especificación para el diseño de miembros 
estructurales de acero conformados en frío- Libros 
1 y 2.
Se establece como norma el trabajo de estas 
planchas sobre tablones de inspección para evitar 
la circulación sobre las superficies planas.
Se considera como valor mínimo de trabajo cargas 
admisibles mayores a 50kg / m2.
 

Carta de colores

RAL 7024
Gris pizarra

RAL 9017
Negro

RAL 6003
Verde tierra

VA 15
Terracota

Colores referenciales.
Para otros colores a pedido, consultar por volumen mínimo de cotización.
Consultar por disponibilidad de colores según espesor del acero a cotizar.
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