DESDE 1949

VILLALBA. U b

ACEROS e Confianza en aceros

Tabla de medidas
Ancho util 1150 mm

Ancho nominal 1170 mm

Espesores Nicleo 50 mm 80 mm 100 mm 120 mm 150 mm
Largos del panel ~ Desde 2,00 m. hasta 16,00 m. Largos a pedido.

Solucién Antivandalica
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Medidas Nominales
Ancho Nominal 1170 mm:z
|— Ancho util 1150 mm.4|

Especiﬁcaciones Técnicas  Panel constituido por dos placas de acero y nucleo aislante de espuma de Poliuretano (PUR) inyectado en linea continua.

Interior panel reforzado con ldaminas de acero estructural 0,5mm

o
Calidad estructural Grado 37 (of: ApllcaC|ones

e Excelente comportamiento estructural.
2.600 kg/cm2). e Elementos constructivos verticales tales como: ¢ Alta aislacion térmica.
Espesores estandar recomendados: i ivisori ¢ Instalacion rapida y simple.
p . muros y tabiques divisorios. ® |adensidad de la espuma es homogénea pues se
0,5/0,5 mm;0,6/0,6 mm; fabrica en linea continua de dltima generacion.
o Para construcciones habitacionales e industriales, ~ ® Los largos a pedido (maximo 16 mts.) permiten
Recubrimiento Acero: establecimientos educacionales, campamentos soluciones de largo continuo. .
Zinc Aluminio, aplicado en ambas mineros, refrigeracion, instalacion de faenas y ° sn;r'?m'e?tg con:'r:iuc; en linea, evitando
caras segun norma fabricacion locales comerciales, entre otros. etormaciones posteriores.
ASTM A792 M08 / calidad AZ-150
(150 gr/m2). ® Proteccion complementaria a su sistema de
Terminacion seguridad contra robos.
Prepintado: e Se recomienda quitar el foil inmediatamente
. después de instalar, para evitar adherencia
Pintura poliéster con espesor de 20 micras aplicada en una cara, en linea continua a permanente.
base de resinas sintéticas, pigmentos y aditivos que proporcionan un acabado de alta e Se recomienda almacenar en lugar seco antes de
calidad, Amplia variedad de colores para cara y trascara. instalar.
Plastisol:

Sustrato metalico constituido por un 95% de zinc y un 5% de aluminio. El Plastisol es
un recubrimiento polimérico superficial de resinas de PVC y otros aditivos quimicos y
plastificantes, con aplicacion de color, que se aplica sobre el acero, de modo de
aumentar su resistencia a la abrasion, la corrosién y otras condiciones climaticas o del
medio adversas. Espesores de Plastisol de 100 y 200 micras, por una o ambas caras.

PVDF: Otras Caracteristicas:

Terminacién de pintura termopléstica que combina Floruro de polivinilideno con
resinas y pigmentos y que posee gran resistencia a la abrasién, ambientes acidos, a la © Espesores acero cara /trascara: 0,4 a 0,8 mm.

exposicion de rayos UV'y a la humedad. ® Terminacion cara principal: liso, arquitectonico
) » o frisado.
Natural: Zinc Aluminio. ® Los paneles se entregan en bultos
. debidamen te embalados y empaquetados
Nicleo: ;
. . . completamente en foil, todo en un proceso
(Ejspumakde Poliuretano (PUR) de alta densidad de 40 [kg/m3], con una tolerancia automatizado que da 100% de seguridad en
e +-2 [kg/m3]. la proteccion de los productos.

Tolerancia largo paneles:

+- 5 mm para paneles de menos de 6 mt.
+- 8 mm para paneles de mas de 6 m
Tolerancia Machimbre paneles:

— En la unién del machiembrado de ensamble

lateralde panelesesde0a 7 mm.

Panel 150 mm

Panel 50 mm Panel 80 mm 100 mm




ThermoProof Wall Safe nucleo pur

o
> Barrera de vapor Tabla térmica PUR y peso propio
[a Sello de poliuretano
P40X100 EXTACPP Exterior ELEMENTO HORIZONTALES ELEMENTO VERTICALES
O - (Flujo ascendente) (Flujo horizontal)
C ESPESOR PESO PROPIO | RESISTENCIA |TRANSMITANCIA| RESISTENCIA | TRANSMITANCIA
© AISLANTE MM | PANEL (ka/m2) | TepumicA TERMICA TERMICA TERMICA
+— [m2K/W] [W/m2K] [m2K/W] [W/m2K]
8 50 12,22 2,050 0,487 2,085 0,480
> - 80 13,42 3337 0,300 3,364 0,297
o— Interior
B Panel Villalba 100 14,22 4,138 0,242 4,166 0,240
o 150 16,22 6,025 0,166 6,098 0,164
P40X100 INT.AC.PP
O Notas:
Q S ® Se considera un aislante de Poliuretano densidad 40 [Kg/m3].
<]
T) g Fijaciones: @ Se considera chapas de acero 0,5/0,5 mm.
N &5 Remache POP 4x10

ENCUENTRO MURO-MURO Tabla de cargas admisibles

PAOKAO EXTACEP ThermoProof Wall PUR, panel de 50mm.

CARGAS ADMISIBLES (kg/m2)
CONDICIONES DE APOYOS SIMPLE DOBLE TRIPLE
Espesor ACERO EXTERIOR mm 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6
Espesor ACERO INTERIOR mm 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6
1,00 | 2213 | 2715 | 2213 | 2715 | 2766 | 3393
1,25 1416 | 1737 | 1416 | 1737 | 1770 | 2172
1,50 983 1207 983 | 1207 | 1229 | 1508

1,75 | 667 | 818 723 | 886 903 | 1108

Notas a la tabla de cargas:

Fijaciones: 2,00 | 447 | 548 553 | 679 692 848
Remache POP 4x10 . .

® Las sobrecargas admisibles corresponden a las minimas 225 314 385 437 536 546 670

obtenidas considerando la resistencia a la flexion y la 4

Barrera de vapor
Sello de poliuretano

Panel Villalba

PA4O0X40 INTACPP

Panel Villalba

deflexion admisible. oi . 2,50 229 281 354 434 443 543
® |asobrecarga esta uniformemente distribuida en cada tramo. istancia entre
® Se consider6 una deformacién maxima admisible por costaneras de 275 172 21 293 359 342 420
sobrecarga de L/200. apoyo 3,00 132 162 246 302 264 324
® La capacidad admisible por cargas eventuales (viento,
sobrecarga de cubierta, etc.) considera un incremento de un 3.25 107 128 210 257 207 255
33%. 3,50 83 102 181 222 166 204
® Los valores tabulados se han determinado en base a la norma
de disefio Americana edicion 2008 AlSI Cold-Formed Steel 3.75 83 157 193 135 166
Panel Villalba Design Manual de disefio, desarrollada con todas las 4,00 - - 135 165 1 137
consideraciones de la version del 2007 North American
N Specification for the Design of Cold-Formed Steel 4.25 122 138 93 114
,g Specification, Documento del Instituto Chileno del Acero 4,50 - - 94 116 78 926
a ICHA.
5 ® Peso especifico del acero a utilizar serd de 7800Kg./m3, 475 80 99 - 82
P40X40 EXT.ACPP P40X40 INT.AC.PP Médulo de elasticidad 2.1x10°, Fluencia del acero 2550kg/ 5,00 - - - 85 - -
cm2.
Barrera de vapor Barrera de vapor
Sello de poliuretano Sello de poliuretano
Nota:

i Las terminaciones Frisado y Liso estan disponibles
Su perior adicionalmente para la cara inferior de acero.

ARQUITECTONICO

v

FRISADO EN V

FRISADO

Carta de colores

ESQUEMA POLIESTER ESQUEMA PLASTISOL ( colores a pedido )
VA 15 RAL 6003 RAL 1000 RAL 9017 RAL 7024 Hamlet Solent Blue Heritage Green  Orion
Terracota Verde tierra Sahara Negro Gris pizarra (RAL 9002) (RAL 5002) (RAL 9007)

DESDE 1949

Honesty Ocean Blue Olive Green

Pure Grey
RAL 3020 RAL 6002 RAL 1001 RAL 5009 RAL 7040
Rojo Verde follaje Beige Azul piedra Gris ceniza (RAL 9015) (RAL1003020)  (RAL 00055 00) V I I I AI B A
BN e | °
Straw Cobalt Moorland Green  Alaska Grey
RAL 2004 RAL 6011 RAL 9002 RAL 5005 RAL 9003 (RAL0807030)  (RAL2604020)  (RAL1006020) (RAL 7000) ACEROS
Naranjo Verde musgo  Gris perla Azul cobalto Blanco
(RAL'220 50 15) (RAL 6034) RAL 7038
RAL 1004 RAL 6018 RAL 9006 RAL 5012 { ) Conﬁanza en aceros
Amarilo Verdemanzana  Gris siver el [:]
Fox Duck Egg Meadowland White
. (RAL 040 50 20) (RAL2307010)  (RAL1008020)  (RAL 9003) L,
Colores referenciales. Venta al Detalle: Arturo Prat 1506, Teléfono:
® Para otros colores a pedido, consultar por volumen minimo de cotizacién. (562) 24122700 - Fax: (56 2) 2412 27 40, Santiago - Chile.
® Consultar por disponibilidad de colores de acuerdo a espesor de acero a utilizar. . ,
® Terminacion de acero tipo Plastisol y PVDF a pedido de acuerdo a volimenes de Venta Industrial: Aeropuerto 951 0, Teléfono:

cotizacion, no disponible en stock de planta.

(56 2) 2 412 26 00 - Fax: (56 2) 2 412 26 45, Cerrillos,
Santiago - Chile




